
Massicciata  costituita da
materiale misto di cava
ben compattata:
Spessore 20 - 30 cm.

Eventuale manto di geo-
tessile a filo continuo del
peso di circa 150 g/mq

Strato di allettamento in
graniglia del diam. 2-4 mm:
Spessore da 3 a 6 cm

Pavimentazione in 
masselli autobloccanti
PAVIBLOK

Cordolo in calcestruzzo
di contenimento PAVIBLOK

Terreno di fondazione

SCHEMA DI POSA DELLA PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI
COMPONENTI IN CALCESTRUZZO

®



COMPONENTI IN CALCESTRUZZO

®

FASI DELLA MESSA IN OPERA DEI MASSELLI AUTOBLOCCANTI

01 Riempimento sottofondo 02 Spianamento riempimento sottofondo 03 Compattazione sottofondo 04 Compattazione sottofondo 05 Stesura geotessile

06 Punti, piani 07 Piani punti 08 Tiro graniglia 09 Posa masselli manuale 10 Posa masselli meccanica

11 Posa masselli meccanica 12 Tagli a mezzo trancia 13 Compattazione masselli con piastra 14 Stesura sabbia silicea fughe 15 Spazzolatura sabbia silicea fughe


